18.05.2010/Вторник

10.00-13.00

Пленарные доклады

1 актовый зал

(1 корпус, 4 этаж)

	Время 
	Докладчик
	Название доклада



	10.00-10.10
	Р.А. Бадамшин
Уфа , Россия
	Вступительное слово



	10.10-10.25 

	Р.З. Валиев 
Уфа , Россия
	ИФПМ: 15 лет истории и достижений 



	10.25-10.40

	С.В. Добаткин 

Москва , Россия
	Эксплуатационные свойства УМЗ
материалов  

	10.40-10.55

	Г.И. Рааб 

Уфа , Россия
	Коммерческий потенциал ИПД технологий

	10.55-11.10
	В.В. Столяров
Москва , Россия
	Инновационные технологии, основанные на электропластической деформации

	11.10-11.25
	К.А. Хисматуллин

Уфа , Россия
	НаноМеТ: Первый опыт производства нанотитана 

	11.25-11.40
	А.Н. Лачинов 
Уфа , Россия
	Электронная диагностика неравновестных состояний в объемных наноматериалах 

	11.40-11.55

	Н.В. Копцева, Ю.Ю. Ефимова 

Магнитогорск , Россия
	Эволюция микроструктуры и свойств в процессе наноструктурирования углеродистых конструкционных феррито-перлитных сталей с тонкопластинчатым перлитом

	11.55-12.10
	Г.В. Клевцов 

Оренбург , Россия
	Механизмы разрушения наноструктурированных металлических материалов с ОЦК и ГЦК структурой

	12.10-12.25
	И.П. Семенова 

Уфа , Россия
	Наноструктурные титановые материалы для медицинских применений

	12.25-12.40
	Д.В. Гундеров 

Уфа , Россия
	Наноструктурные сплавы TiNi и NdFeB для функциональных применений 


12.40-13.30 
Постерная секция молодых ученых

Кофе-брейк
НИ ИФПМ

(3 корпус, 1 этаж, каб. 112)
	1. Ганеев А.  Structure and properties of UFG tungsten processed by SPD techniques 

2. Поляков А.  Mechanical behavior of nanostructured titanium after ECAP-CONFORM

3. Бобрук Е. Структура и механические свойства нанокристаллического алюминиевого сплава 6061 после интенсивной пластической деформации кручением

4. Полякова В. Особенности СП УМЗ низколегированных титановых сплавов

5. Никитина М. Термостабильность УМЗ алюминиевого сплава системы Al-Cu-Mg-Si

6. Медведев А. Повышение механических свойств сплава Timetal LCB комбинированными методами ИПД  в сочетании с термообработкой 

7. Скрябин И. Повышение механических свойств штампованных лопаток ГТД, используя УМЗ сплав ВТ6

8. Аксенов Д. Эволюция структуры и свойств в сплаве системы Сu-Cr в ходе РКУП

9. Назмиев А. ИПД цилиндрической заготовки выдавливанием, совмещенная с РКУП-ПК

10. Латыпов М. Математическое моделирование  высокопрочных состояний алюминиевых сплавов, подвергнутых интенсивной пластической деформации кручением
11. Рааб А. Исследование метода интенсивной пластической деформации волочение со сдвигом для получения проволоки повышенной прочности из низкоуглеродистой стали марки 10
12. Лукъянов А. Nanostructure and properties of large size Ti Ni alloy samples produced by High Pressure Torsion Deformation
13. Валиев Р. Использование ионного утонения для ПЭМ исследований структуры титанового сплава  с покрытием нитрида титана

14. Шашкина И. Эволюция структуры и свойств вольфрама в результате ИПД


13.30-14.30

Свободное время

14.30-16.30
Совещание по организации 

Научно-технического Центра Республики Башкортостан 

«Наноструктурные материалы и покрытия». Концепция развития»

Конференц-зал 

2 корпус, 2 этаж, 216 аудитория

	Р.З. Валиев
	О концепции развития наноиндустрии в РБ

	Н.Г. Зарипов
	Наноцентр УГАТУ: оборудование для инновационных исследований и разработок

	16.30-17.30 
	Фуршет для участников совещания


